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Αριθμός 340 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

(ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1976 

Γνωστοποίηση βάσει του Κανονισμού 8 
Με το παρόν γνωστοποιείται ότι, βάσει του Κανονισμού 8 των 

Κανονισμών του '1976 για τα Κυπριακά Πρότυπα και Έλεγχο 
Ποιότητας (Επιτροπές για την Κατάρτιση χαι-Αναθεώρηση Προτύπων), 
ο Κυπριακός Οργανισμός Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας εξέδωσε τα 
πιο κάτω Κυπριακά Πρότυπα: 
CYS 136:1991 

CYS 159:Μέρος 1:1991 

CYS 186:1991 

CYS 187: 

Μέρος 1:1991 

CYS 200:1991 

CYS 201:1991 

CYS 202: 

Μέρος 1:1991 

Μέρος 2:1991 

Μέρος 3:1991 

CYS 203:1991 

CYS 204:1991 

Προδιαγραφή και μέθοδοι δοκιμής του διαλύ­
ματος υποχλωριώδους νατρίου (χλωρίνης) 

Specification and methods of test for sodium 
hypochlorite solution. 

Κώδικας για τη μελέτη και κατασκευή έργων 
από οπλισμένο σκυρόδεμα 

Code for concrete structures 
Μέθοδος για δοκιμή εφελκυσμού για μέταλλα 
Method for tensile testing of metals 
Μέθοδος για δοκιμή σε κρούση 
Method for Notched bar tests 
Δοκιμή «Charpy U­notch» για μέταλλα 
The Charpy U­notch impact test on metals 
Προδιαγραφή για σήμανση ειδών υπόδησης 
Specification for labelling of footwear 
Μέθοδος για Προσδιορισμό των δυο κύριων 

υλικών της σόλας 
Method for determination of the two predo­

minant materials of the sole 
Μέθοδος για δοκιμή μέτρησης σκληρότητας 

Vickers 
Method for Vickers hardness test 
Από HV 5 μέχρι HV 100 
HV 5 to less than HV 100 
Από HV 0.2 μέχρι λιγότερο από HV 5 
HV 0.2 to less than HV 5 
Λιγότερο από HV 0.2 
Less than HV 0.2 
Μέθοδος για αξιολόγηση καταλληλότητας της 

συσκευής μέτρησης σκληρότητας Vickers, 
από HV 0.2 μέχρι HV 100 

Method for verification of Vickers hardness 
testing machines, HV 0.2 to HV 100 

Μέθοδος για δοκιμή μέτρησης σκληρότητας 
Brinell 

Method for Brinell hardness test 
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CYS 205:1991 Μέθοδος για δοκιμή μέτρησης σκληρότητας 
Rockwell 

Method for Rockwell hardness test 
CYS 206:1991 Μέθοδος για αξιολόγηση καταλληλότητας της 

συσκευής μέτρησης σκληρότητας Brinell 
Method for verification of Brinell hardness 

testing machines 
CYS 207:1991 Μέθοδος για αξιολόγηση καταλληλότητας της 

συσκευής μέτρησης σκληρότητας Rockwell 
(Κλίμακες A­B­C­D­ETF­G­H­K) 

Method for verification of Rockwell hardness 
testing machines. (Scales A­B­C­D­E­F­G­H­K) 

CYS 108:1991 Ποιότητα—Βασική Ορολογία 
Quality—Basic terminology 

CYS ISO 9000:1991 Πρότυπα διοίκησης για ποιότητα και διασφά­

λιση της ποιότητας—Κατευθυντήριες οδηγίες 
για επιλογή και χρήση 

Quality management and quality assurance 
standards—Guidelines for selection and use 

CYS ISO 9001:1991 Συστήματα Ποιότητας—Μοντέλλο για διασφά­
λιση της ποιότητας στο σχεδιασμό/ανάπτυξη, 
παραγωγή, εγκατάσταση και λειτουργία/ 
χρήση 

Quality Systems—Model for quality assurance 
in design/development, production, installation 
and servicing 

CYS ISO 9002:1991 Συστήματα Ποιότητας—Μοντέλλο για διασφά­
λιση της ποιότητας κατά την παραγωγή 
και εγκατάσταση 

Quality Systems—Model for quality assurance 
in production and installation 

CYS ISO 9003:1991 Συστήματα Ποιότητας—Μοντέλλο για διασφά­

λιση ποιότητας στον τελικό έλεγχο και 
δοκιμή 

Quality Systems—Model for quality assurance 
in final inspection and test 

CYS ISO 9004:1991 Διοίκηση ποιότητας και στοιχεία συστήματος 
ποιότητας—Κατευθυντήριες οδηγίες 

Quality management and quality system ele­
ments—Guidelines 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


